
Condutor de Fibra Óptica 

Edição Verificação

Desenho Substituído Aprovação

Desenho Nº 

  Folha                   

Objeto da Revisão 

Rodrigo Ferrari Vanderlei Robadey 

 209.01.0 

04   03   15 

 

PM-R 

Padronização de material. 

 

04   03   15 

Cesar Fernandes 04   03   15 

 

 

 

 

  

  

 

 

 1/3 
Enel Distribuição Rio  – Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil – CEP:24210-205 – www.eneldistribuicao.com.br/rj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  
4561832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Condutor de Fibra Óptica 

Edição Verificação

Desenho Substituído Aprovação

Desenho Nº 

  Folha                   

Objeto da Revisão 

Rodrigo Ferrari Vanderlei Robadey 

 209.01.0 

04   03   15 

 

PM-R 

Padronização de material. 

 

04   03   15 

Cesar Fernandes 04   03   15 

 

 

 

 

  

  

 

 

 2/3 
Enel Distribuição Rio  – Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil – CEP:24210-205 – www.eneldistribuicao.com.br/rj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:   

− Atenuação padrão e perda extra baixa de condutores POF (Plastic Optical Fiber - Fibra Óptica Plástica). São 

idênticas, exceto para as especificações de atenuação; 

− Temperatura para instalação: é o intervalo em que o cabo pode ser dobrado e puxado sem danos. Abaixo de 

- 20°C o cabo torna-se frágil e não deve ser submetido a estresse mecânico; 

− Tempo de aplicação da força de curta duração: menor que 30 minutos; 

− Tempo de aplicação do raio de curvatura de curta duração: menor que 1 hora; 

− Raio de curvatura: é o raio do mandril em torno do condutor dobrado. Ângulo de 90° em 25 mm de raio de 

mandril;  

− Dados típicos são a 25°C; 

− Constate de retardo de propagação: é o inverso da velocidade para o atraso de propagação de energia óptica. 

Velocidade de grupo é v = c/n, onde c é a velocidade da luz no espaço livre (3 x 10 m/s) e n é o índice de 

refracção do núcleo eficaz; 

− R sobe a uma taxa de cerca de 0,0067dB/°C, onde o aumento térmico refere-se as mudanças de temperatura 

LED acima de 25°C. A figura 1, que mostra a atenuação típica da fibra óptica plástica contra comprimento de 

onda a 25°C. 
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1 Material 

Os condutores de fibra óptica plástica (POF) são feitos em um único passo de fibra revestida de uma 
capa de polietileno preto. A fibra duplex consiste em duas fibras simples unidas. 

Recobrimento: de polietileno conforme norma UL, ensaio tipo VW-1 - retardante de chama; 

2 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio deve-se ter protótipo previamente aprovado. 

3 ensaios 

3.1 ensaios de tipo  

Devem ser realizados os ensaios de tipo referenciados na IEC 60793-2-40 ed. 3.0. e norma UL para 
ensaio antichama do tipo VW-1;  

Deverá ser fornecido amostra do material para análise. 

3.2 ensaios de recebimento 

Devem ser realizados os ensaios de recebimento, referenciado na IEC 60793-2-40 ed. 3.0 e norma UL 
para ensaio antichama do tipo VW-1. 

4 garantia 

O material deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir da sua entrada em operação ou 24 
meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 


